ZEDEX 100: CONFRONTO CON POLIAMIDE 6.6 ,POLIACETALE E BRONZO

ZEDEX 100
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Proprieta’ scorrimento
Resistenza usura
Scorrimento/Adesivita'
Resistenza urti

Smorzamento urti

Resistenza vibrazioni oscillazioni
Smorzamento vibrazioni

Carico meccanico ammissibile
Precisione

Compensazione errore geometria
Stabilita’' dimens. a fronte assorbimento acqua
Resistenza ad acqua

Resistenza agenti atmosferici
Resistenza idrolisi

Resistenza prodotti chimici
Resistenza olii minerali
Leggerezza

Economicita

POLIAMIDE 6.6
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POLIACETALE

NON BUONO

BRONZO
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Piatti

Tondi

Tubi
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